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Arkusz danych technicznych i wytyczne dotyczace produktu

GT4A2N

2N roztwor z z6tego ztota do ztocenia w kapieli 4 g / | (gotowy do uzycia)

Wspétrzedne kolorow

Formularz produktu

L 84 Stezenie metalu 49/l (Au)
a 25 Stan skupienia Ciekly
b 27.6 Kolor materiatu Zielony
= c 31.2 Czas przechowywania 2 lata
Objetosé 1 litr
S
Dane operacyjne
Zakres Optymalny
Napiecie (V) 28-4,0 3,2
Natezenie pradu (A / dm2) 2-6 4
Temperatura pracy (° C) 40-50 45
Czas ekspozycji (s) 60 - 360 120
pH 3,2-4,2 3,5
Wydajno$¢ katody (mg / Amin) 20-35
Typ anody Tytan platynowany lub mieszane tlenki
Mieszanie Umiarkowane
Stezenie metalu Dane osadu
Metal Zakres (g /1) Optymalny (g /1) Twardos$¢ (HV 0,01) 155-220
Ztoto 2.0-4.0 4.0 Gestos¢ (g / cm3) 17
Nikiel 2.0-3.0 25 Grubos$¢ (um) 0,5
Ind 1,0-2,0 1.5 Wyglad Btyszczacy
Kolor 2N Gold Yellow

Przygotowanie

GT4A2N jest gotowa do uzycia kapielg o stezeniu 4 g / | ztota. Podczas napetniania zbiornika roboczego nie jest wymagane zadne

przygotowanie.

Sprzet

Materiat naczynia roboczego: szkto Pyrex / PVC / polipropylen Zasilanie:
Prostownik pradu statego z niskim napieciem réznicowopradowym (<5%)

Element grzejacy
Typ anody: Platynowany tytan [1,5-2,5 pm] lub stal nierdzewna
Dla wigkszych objetosciowo kgpieli:

Pompy z filtrem magnetycznym z wktadem 5-15 pm (przed uzyciem gotowac i my¢ wklady wodg zdemineralizowang przez 3 godziny, aby

zapobiec zanieczyszczeniu organicznemu)
Licznik impulséw / min

Your jewelry technology provider

DLeGorRGROURF

LEGOR GROUP S.p.A. - Via del Lavoro, T - 36050 Bressanvido (VI) ltaly - tel. +39 0444 467911 - fax +39 0444 660677- info@legor.com - www.legorgroup.com




Zachowanie PRZED - Procedura oczyszczania

s ———
§ 6 Volts § No Voltage
@ 1 Minute @ 30 Seconds
jj 25°C [i 25°C

Odttuszczanie Odttuszczanie elektrolityczne Neutralizacja/aktywacja

ultradzwiekowe

N 7

Ptukanie w wodzie zdemineralizowanej Ptukanie w wodzie zdemineralizowanej

Utrzymanie kapieli - konserwacja

Proces ten jest tatwy do utrzymania, ale poczatkowo wymaga czestych kontroli analitycznych w celu uzyskania prawidtowego poziomu
stezenia wszystkich obecnych metali. Stezenia metali majg duzy wptyw na ostateczny kolor osadzony; dlatego niewtasciwe zarzadzanie
tymi parametrami nieuchronnie prowadzi do niepozadanych koloréw.

Dodatki ztota. Poztacane ztoto z kapieli musi by¢ ponownie zintegrowane z wysokiej jakosci, stabilnym w kwasnych elektrolitach,
cyjankiem ztoto-potasowym w stezeniu 68,3% (kod: AUS683).
Stezenie ztota nie moze by¢ nizsze niz 75% warto$ci nominalnej, dlatego jakos¢ dodatkow ustala sie na podstawie objetosci kgpieli.

Rozjasniacze i dodatki do dodatkéw. Przy kazdym dodaniu ztota konieczne jest dodanie rozjasniaczy i innych dodatkéw w celu
uzyskania pozgadanego koloru.

Po dodaniu 100 g drobnego zlota (rownego 146,4 g AUS683) nalezy wykonaé nastepujgce uzupetnienia:

e 100 ml GT4INR 4 g / 100 ml (uzupetnianie indu)
e 100 ml GT4NIR 4 g/ 100 ml (uzupetnianie niklu)
» 100 ml GTADR (kompletna czg$¢ organiczna - uzupetniacz)

W przypadku, gdy wystgpi nieprawidtowa réwnowaga ktéregokolwiek z tych dodatkéw, nasza techniczna obstuga klienta dokona
odpowiednich modyfikacji lub poprawek.

Zachowanie PO

Wyptukaé pozostatosci po kapieli w kapieli regeneracyjnej (ptuka¢ w stanie spoczynku). Wyptuka¢ czesci w obiegowej wodzie
zdemineralizowanej i osuszy¢.

Czystos¢ wody

Aby zapobiec zanieczyszczeniu kgpieli zaréwno podczas jej przygotowywania, jak i podczas kolejnych operacji uzupetniania, nalezy
stosowaé wode zdemineralizowang o przewodno$ci mniejszej niz 3 uS / cm (bez $ladéw zwigzkdw organicznych, chloru, krzemu lub boru).

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Elektrolit, jako roztwor kwasny, dziata draznigco na skére, oczy i blony $luzowe. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ podczas uzywania produktu,
unikajgc kontaktu z oczami i skérg. Uzywaj rekawic i gogli ochronnych. Trzyma¢ z dala od substancji chemicznych na bazie kwaséw. Aby
uzyskac¢ wiecej informaciji, zapoznaj sie z odpowiednimi kartami charakterystyki.

Dodatkowa Informacja

PH roztworu powinno by¢ utrzymywane na warto$ci nominalnej; mozna go skorygowa¢ dodajgc zakodowany roztwér kwasu cytrowego w
celu jego obnizenia lub wodorotlenek potasu (KOH) w celu jego podwyzszenia.

GT4A2N zapewnia doskonatg wydajnosé w zakresie temperatur od 35 ° C do 45 ° C.

Aby uzyska¢ maksymalng wydajnosé, w szczegolnosci pod wzgledem uzyskanego koloru, nie nalezy stosowa¢ nadmiernego mieszania.
Zalecane jest umiarkowane poruszenie kawatkéw, ktore bedg galwanizowane. W przypadku wigkszych objetosci wystarcza uzycie pompy
filtraz napedem magnetycznym o niezbyt duzej wydajnosci.

Wszystkie parametry operacyjne wptywajg na odktadanie koloréw, w szczegolnosci temperature i pH. Zdecydowanie zaleca sig
skonsultowanie sig z Dziatem Obstugi Technicznej przed modyfikacjg nominalnych warunkéw operacyjnych.

W przypadku silnego przeciggania gestosé roztworu powinna zosta¢ przywrécona do wartosci poczatkowej poprzez dodanie soli
przewodzgcych GT-SC, wiedzac, ze 20 g / | zwieksza gestos¢ 1 Bé.
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Zrzeczenie sie

Wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w niniejszym biuletynie dotyczacym korzystania z naszych produktow oparte sg na testach i danych
uwazanych za wiarygodne. Poniewaz faktyczne wykorzystanie przez innych jest poza naszg kontrolg, firma Legor Group, jej spotki zalezne
dystrybutoréw, nie udziela zadnych gwarancji wyrazonych ani domniemanych, co do skutkéw takiego wykorzystania lub wynikéw, ktére majg
byc¢ uzyskane, ani informacji, ktére nalezy interpretowac jako zalecenie naruszenia jakiegokolwiek patentu.

Produkty powigzane

AUS683 Uzupetnianie ztota w postaci soli
(100 g, tytut ztota: 68,3%)

Opakowanie
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GT4A2N

2N roztw -r z (- jtego zjota do zjocenia w kNpieli 4 g / |
(gotowy do ulycia)

o Kolor 2N-18 lub 18-karatowego ztota

e Grubos¢ do 3 mikronow

¢ Nie zawiera wolnego cyjanku
¢ Bez otowiu i kadmu

GT4A2N jest lekko kwasnym ] & R WleRtrolitem, ktéry osadza kolor, ktéry
doktadnie odpowiada znormalizowanemu standardowi ] 8 RMVHB 2N-18 . 2N-18
mozna okresli¢ jako jasnozotty E O D G R kbloa W18 kt. Dodatkowe metale, ktére
sg wspolnieosadzone ze ztotem jako stopem, pozwalajg osiggngé mozliwg do
osiggniecia grubos¢ 3 mikronéw, ktor Dpozostaje w 99,7% JAaRWD ZDJRZR
Szerszyzakres mozliwych do uzyskania grubosci w potgczeniu z mozliwoscig
lutowania S R Z agaManiczne pbzwala na stosowanie tego elektrolitu zarébwno w
zastosowaniach technicznych, jak i dekoracyjnych.

Stezenie metalu 4g/1(Au)
2EM WR 0 1 litr
Gestos¢ (g/cm3) 17
Twardos¢ (HV 0,01) 155-220

Grubos¢ (um) 0,5
Wyglad Blyszczacy
Kolor 2N Gold Yellow

Opakowanie

Produkty powigzane
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